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Referat Brandverhalten von Baustoffen

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: |P-BWUO03-1-16.5.16

Gegenstand: Kunststoffplatten aus PVC hart , KOMADUR WA*
als schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B1)

Antragsteller: profine GmbH
Kémmerling Kunststoffe
Zweibrlicker StralRe 200
66954 Pirmasens

Ausstellungsdatum: 03. Marz 2010

Geltungsdauer bis: 31. Marz 2015

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist der oben genannte
Gegenstand im Sinne der Landesbauordnungen verwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst 6 Seiten und 0 Anlagen.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis P-BWUQ3-I-
16.5.16 vom 16. Marz 2005. Fur den Gegenstand ist erstmals am 12. Marz 1975 ein bauaufsichtlicher
Verwendbarkeitsnachweis ausgestellt worden. Gerichtsstand und Erfiillungsort ist Stuttgart.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAP Deutsches Akkreditierungssystem Priifwesen GmbH akkreditiertes Priiflaboratorium. Die
Akkreditierung  gilt fur die in den Urkunden aufgefilhrten Priifverfahren (DAR-Reg.-Nr.: DAP-PL-2907.99). Zusétzliche
Akkreditierungen nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch DKD / PTB, KBA, ZLS und Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000 durch
TUV. Vom DIBt anerkannte PUZ-Stelle, bei EU notifizierte Stelle 0672 und 1080. .
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Allgemeine Bestimmungen

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Beschei-
nigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts haben, unbeschadet weitergehender Regelungen
in den ,Besonderen Bestimmungen“, dem Verwender des Bauprodukts Kopien des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfligung zu stellen. Auf Anforderung sind
den Beteiligten Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfigung zu
stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der MPA — Uhiversitat Stuttgart
(Otto-Graf-Institut). Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prufzeugnisses mussen den Hinweis ,Vom Otto-Graf-Institut nicht
geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung“ enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses kénnen nachtraglich ergéanzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Das in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses aufgefiihrte Bauprodukt be-
darf des Nachweises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) und der Kenn-
zeichnung mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Lander.
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Il. Besondere Bestimmungen

8

Gegenstand und Verwendungsbereich

1.1 Gegenstand

Kunststoffplatten aus schlagzah ausgeristetem PVC hart , KOMADUR WA*"
als schwerentflammbarer B‘taustoff (Baustoffklasse DIN 4102 - B1) nach Bauregelliste A,
Teil 2, Ausgabe 2009/1 mit Anderungen 2009/2 und 2009/3, Ziffer 2.10.2.

1.2 Verwendungsbereich

1.2.1 Die Kunststoffplatten durfen fur Luftungskanale, Kabelkanéle und Kabelabdeckungen

verwendet werden. Fir die Ausfihrung von Liftungsanlagen ist die ,Bauaufsichtliche
Richtlinie Gber die brandschutztechnischen Anforderungen an Liftungsanlagen® zu
beachten.

Die Kunststoffplatten sind nur schwerentflammbar ohne zuséatzlich aufgebrachte
Anstriche, Beschichtungen oder Ahnlichem.

Die Kunststoffplatten sind nur schwerentflammbar, wenn sie zu anderen flachigen
Baustoffen einen Abstand von mehr als 40 mm aufweisen.

Die Kunststoffplatten dirfen nicht in planmé&Rig tragender oder aussteifender Funktion
oder als Fassadenbekleidung verwendet werden.

1.2.2.Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis gilt nur soweit Anforderungen nach Bau-

regelliste A, Teil 2, Ausgabe 2009/1 mit Anderungen 2009/2 und 2009/3, Ziffer 2.10.2 zu
erfillen sind.

1.2.3.Der Nachweis weiterer, bauaufsichtlicher Anforderungen, wie z. B. der Standsicherheit,

des Feuerwiderstandes, des Warme- oder Schallschutzes, oder des Gesundheits- oder
Umweltschutzes sind nicht Gegenstand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses.

Hierflr sind ggf. weitere / andere Nachweise (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)
notwendig. '



Seite 4

MPA STUTTGART des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses
Otto-Graf-Institut P-BWUO03-1-16.5.16 vom 03. Mérz 2010

2. Anforderungen an das Bauprodukt
2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Die Kunststoffplatten mussen aus schlagzah ausgerustetem PVC-hart bestehen und
eine Dicke von 1,0 bis 3,0 mm sowie eine Rohdichte von etwa 1350 bis 1430 kg/m?
aufweisen.

2.1.2 Die Zusammensetzung muss den beim Otto-Graf-Institut hinterlegten Angaben
entsprechen.

2.2 Priifverfahren

Das Bauprodukt muss die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe (Baustoff-
klasse B1) nach DIN 4102-1 : 1998-05 erftllen.

23 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

2.3.1 Die Kunststoffplatten dirfen fur Luftungskanéle, Kabelkanale und Kabelabdeckungen
verwendet werden. Fir die Ausfihrung von Liftungsanlagen ist die "Bauaufsichtliche
Richtlinie Uber die brandschutztechnischen Anforderungen an Luftungsanlagen" zu
beachten.

2.3.2 Die Kunststoffplatten dirfen nicht mit zuséatzlichen Anstrichen, Beschichtungen oder
Ahnlichem versehen werden.

2.3.3 Die Kunststoffplatten sind nur schwerentflammbar, wenn sie zu anderen Flichigen
Baustoffen einen Abstand von mehr als 40 mm aufweisen.

2.3.4 Die Eignung des Baustoffs fur die Anwendung as Warmedammung und fir den
Schallschutz ist nicht nachgeweisen.

2.3.5 Bei der Herstellung des Bauprodukts sind die Bestimmungen des Abschnittes 11 2.1
einzuhalten.

3.  Ubereinstimmungsnachweis
3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle
und einer regelmafigen Fremdiberwachung einschlieRlich einer Erstpriifung des Bau-
produkts nach MalRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Fremdiiberwachung ein-
schlieBlich der dabei durchzufuhrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bau-
produkts eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschalten. *
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3.2

3.3

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle” einzurichten und durch-
zuftihren, die die gleichmaRige Herstellung und Zusammensetzung des Bauprodukts ge-
mafR Abschnntt 2.1 gewabhrleistet. Fur die Durchfihrung der werkseigenen Produktions-
kontrolle sind die ,Richtlinien zum Uberelnstlmmungsnachwe|s"2) maligebend.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmafig zu tberprufen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Fur die Durchfihrung der Uberwachung sind die ,Richtlinien zum Ubereinstimmungs-
nachweis* 2 mallgebend.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstpriifung des Bauprodukts durchzufithren.
Bei der laufenden Fremduberwachung sind Proben fir Stichprobenpriifungen zu ent-
nehmen. Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uber-
wachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle der
zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

3.4 Ubereinstimmungszeichen

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden.
Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3.1 bis
3.3 erfullt sind.

Das U-Zeichen ist auf dem Bauprodukt oder auf seiner Verpackung (als solche gilt auch
der Beipackzettel) oder, wenn dies nicht méglich ist, auf dem Lieferschein anzubringen.

Folgende Angaben sind auf dem Baustoff oder auf der Verpackung anzubringen:
Produktname
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
Name des Herstellers
Zeugnisnummer: P-BWU03-1-16.5.16
- Bildzeichen oder Name der Zertifizierungsstelle
Herstellwerk
Baustoffklasse schwerentflammbar (DIN 4102-B1) nur bei Abstand >40 mm
zu anderen flachigen Baustoffen

1)

Hierbei sind die allgemeinen Bestimmungen zur Bauregelliste A, Abschnitt 1, 4. Absatz, Ausgabe 2008/1 (DIBt Mlttellungen
Sonderheft 36/2008) zu beachten.

LRichtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse A) nach aIIgemelner bauaufswhtlrcher

Zulassung (Mitteilungen DIBT 2/ 1997)

L



Seite 6

M P MPA STUTTGART des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses
Otto-Graf-Institut P-BWUO03-1-16.5.16 vom 03. Mé&rz 2010

4. Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird auf Grund der §§ 17 ff der Landesbau-
ordnung fir Baden-Wurttemberg (LBO BW) in der Fassung vom 08.08.1995 (GBI.95, Nr. 24,
S.617) zuletzt gedndert durch Gesetz vom 10. November 2009 (GBI.09, Nr. 19, S5.615-628)
in Verbindung mit der Bauregelliste A, Teil 2, Ausgabe 2009/1 mit Anderungen 2009/2 und
2009/3 erteilt. In den Landesbauordnungen der Ubrigen Bundeslander sind entsprechende
Rechtsgrundlagen enthalten.

4. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ist Widerspruch zuléssig. Er ist innerhalb
eines Monats nach Zugang des Bescheides schriftlich oder zur Niederschrift beim Otto-Graf-
Institut, MPA Universitat Stuttgart, Pfaffenwaldring 4, 70569 Stuttgart zu erheben. Wir weisen
darauf hin, dass die Widerspruchsfrist nur dann gewahrt ist, wenn der Widerspruch innerhalb
dieser Frist eingegangen ist.

Abteilung Brandschutz
Referat Brandverhalten von Baustoffen

Der Sachbearbeiter [ . Derngteiter der Prifstelle
oo el
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ipl.—lﬁg. (FH) Maller A S ‘ Dr. fer. nat. Stefan Lehner,
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